
Типоморфные особенности минералов группы 
граната вольфрам-порфирового месторождения 

Северный Катпар (Центральный Казахстан)

Князева Е.А. (СПбГУ), Родионова А.В., Петров С.В. (ФГБУ «ВИМС»)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОИСКОВОЙ ГЕОЛОГИИ



Фактический материал. Образцы, отобранные с различным интервалом от 1 до 7 метров из керна

геологоразведочной скважины №15 с глубин от 90 до 500 м и скважины №20 с глубин от 39 до 510 м. Из

отобранных образцов изготовлены аншлифы в количестве 98 штук, шлифы в количестве 122 штук,

прозрачно-полированные шлифы (ППШ) в количестве 43 штук.

Методы.

 Рентгенофлуоресцентный анализ при помощи портативного XRF Olympus Vanta (ЛИМС);

 Инфракрасная спектроскопия при помощи портативного инфракрасного анализатора ASD

TerraSpec (ВИМС);

 Порошковая рентгеновская дифракция при помощи исследовательского комплекса Bruker "D8

DISCOVER" (СПбГУ);

 Сканирующая электронная микроскопия (СПбГУ) при помощи «Hitachi S-3400N» с

энергодисперсионным спектрометром «Oxford Instruments X-Max 20» с Si полупроводниковым

детектором;

 Люминесценция в длинноволновом и коротковолновом ультрафиолетовом излучении (ВИМС);
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Русских, 1980
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Схематическая карта месторождения Северный Катпар и расположение 

исследуемых скважин

Пестриков, 2019
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Тенденция изменения содержаний Al и Fe в скважинах 15 и 20 с 
увеличением глубины
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Соотношение весовых процентов Al и Fe в гранатах с увеличением глубины 

(15 скважина)
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Морфология гранатов в зависимости от положения в разрезе керна 
скважины 15
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Соотношение весовых процентов Al и Fe в гранатах с увеличением глубины 

(20 скважина)
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Морфология гранатов в зависимости от положения в разрезе керна 
скважины 20
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Изменение размера зерен и улучшение качества огранки с увеличением глубины

489,7100 (2) 292,1

0,3-0,6 мм 2-4 мм 1 см

Al Fe
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(Ca2,72Mn0,19)2,91(Fe1,36Al0,63)1,99[Si0,97O4,00]3,00

(Ca2,72Mn0,13)2,85(Fe1,26Al0,72)1,98[Si0,95O4,00]3,00

(Ca2,55Mn0,16)2,71(Al1,08Fe0,84)1,92[Si2,64O4,00]3,00

(Ca2,97Mn0,1)3,07(Fe1,68Al0,38)2,06[Si0,88O4,00]3,00

(Ca2,97Mn0,11)3,08(Fe1,84Al0,28)2,12[Si1,00O4,00]3,00

(Ca2,78Mn0,13)2,91(Fe1,49Al0,56)2,05[Si0,99O4,00]3,00

(Ca2,86Mn0,17)3,03(Fe1,62Al0,45)2,07[Si1,00O4,00]3,00

(Ca3,04Mn0,1)3,14(Fe1,94Al0,2)2,14[Si1,05O4,00]3,00

(Ca2,73Mn0,14)2,87(Fe1,32Al0,7)2,02[Si0,95O4,00]3,00

(Ca3,03Mn0,1)3,13(Fe1,91Al0,24)2,15[Si1,04O4,00]3,00

(Ca2,69Mn0,15)2,84(Fe1,24Al0,74)1,98[Si0,95O4,00]3,00

(Ca2,96Mn0,11)3,07(Fe1,83Al0,31)2,14[Si1,03O4,00]3,00

(Ca2,9Mn0,13)3,03(Fe1,71Al0,4)2,11[Si1,01O4,00]3,00

(Ca2,98Mn0,12)3,1(Fe1,98Al0,19)2,17[Si1,06O4,00]3,00

(Ca3,14Mn0,1)3,24Fe2,28[Si1,08O4,00]3,00
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Зональный гранат с картой элементов (образец 489,7)

Карта элементов: голубой спектр – Fe, 

желтый спектр – Al;

Карта элементов, наложенная на СЭМ-фото;
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Зависимость 

распределения 

шеелита в скарновых 

гранат-

волластонитовых

прожилках с 

увеличением глубины 

при анализе 

люминесценции. 

Шеелит светится 

мелкими голубо-

белыми точками, 

розовый –

гидротермальный 

кальцит, оранжевый –

волластонит.



Выводы:

1. В гранатах, с увеличением глубины, количество алюминия уменьшается, а

количество железа увеличивается;

2. От зоны инфильтрационных экзоскарнов до гранитов меняется состав гранатов от

гроссулярового до андрадитового минала;

3. Гранаты гроссулярового минала мелкие – от 0,3 мм до 1-3 мм (в поперечнике),

гранаты андрадитового минала – крупные (до 1 см в поперечнике), с четким

зональным строением;

4. Размер зерен гранатов увеличивается с глубиной от 0,3 мм до 1 см;

5. Отчетливое зональное строение гранатов характерно для нижних горизонтов;

6. Шеелитовое оруденение не выходит за пределы скарнирования и наибольшие

концентрации шеелита располагаются в виде вкрапленности в андрадитах;
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Спасибо за внимание!


